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Wsparcie techniczne 

Istota trawienia betonowej posadzki.

Proces trawienia  przeprowadzamy po to, aby otworzyć  w betonie pory, 
tak aby w mikroporach po wytrawieniu z nich wapna mógł zakotwiczyć mający 
właściwości penetrujące polimer Rembrandt i na stałe połączyć się z posadzką. 
Do trawienia betonowej posadzki, możemy użyć ogólnie dostępnego  
na rynku roztworu każdego kwasu, który zareaguje z wapnem znajdującym się w betonie. 
Roztwory kwasów reagujących z wapnem : fosforowy, solny i cytrynowy. 

Powiększenie mikroporów powstałych po trawieniu.

Przy wykonywaniu tych prac należy stosować się do zasad BHP .

Pędzlem lub natryskiem (można zastosować
opryskiwacz ogrodowy) nakładamy jedną 
warstwę roztworu kwasu, który powinien 
przez ok. 15 minut pozostać na trawionej 
posadzce.

Po oczyszczeniu, zmyciu wodą i osuszeniu w posadzce pozostają mikropory 
powstałe po wytrawieniu z niej wapna.


