& REMBRANDT J

Wsparcie techniczne

Tabela wspoélczynnikow tarcia
dla poszczegolnych produktow.

Produkt Neopren* Skora*
SS 1600 0.95 0.625
SS 2700 0.95 0.744
SS 3300 0.719 0.544
[Rembrandt barwny polimer 0.966 0.916
Stone Tone II - polysk 0.958 0.883
Stone Tone II - satyna 0.862 0.800
[Easy Shine - polysk 0.913 0.651
[Easy Shine - satyna 0.887 0.775

Informacje opracowano na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Producenta

*Test Metoda MIL-PRF 24613 (Paragraf 4.8.6)
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